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1. OBJETIVO

Esta Especificacdo fixa as condicdes a serem adotadas para a execucao e controle de
concreto asfaltico usinado a quente, a ser executado como camada de revestimento de
pavimentos flexiveis ou como camada de reforco em restauracdo de pavimentos, consistindo
no fornecimento de materiais, usinagem, carga, transporte e descarga dos materiais, e de méo
de obra e equipamentos necessarios a execucdo de camada de rolamento, camada
intermediaria ("binder") ou camada de vedacédo de conformidade com alinhamentos e cotas

definidos no projeto.

2. DEFINICOES

e Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) - mistura a quente executada em usina

apropriada, com caracteristicas especificas, composta de agregado mineral graduado,
material de enchimento (filer) e ligante asfaltico, usinada, espalhada e comprimida a quente.

e Camada de Rolamento (ou capa) - camada superior ou superficial de revestimento, que

receberd as cargas do trafego.

e Camada de Ligacdo (“Binder”) ou camada intermediaria - camada executada abaixo da

camada de rolamento, de forma a liga-la & camada subjacente.

e Camada de Vedacdo (ou selagem, ou camada de reperfilamento, ou massa fina) -

executada em restauracao de pavimento, sobre o pavimento antigo degradado, com o objetivo
de impermeabilizar a superficie, vedar as aberturas existentes, selar as trincas existentes
evitando sua reflex@o nas camadas superiores de reforgo e, as vezes, regularizar ou reperfilar
a superficie deformada. Geralmente, é executada com CAUQ, “massa fina”, (de graduacéao

fechada, didametro maximo igual a 2", com baixo indice de vazios e elevado teor de ligante).

O concreto asfaltico pode ser empregado como revestimento, base, regularizacéo ou reforco

do pavimento.
N&o sera permitida a execucao dos servi¢os, objeto desta Especificacdo, em dias de chuva.

O concreto asfaltico somente deverd ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10 °C, a temperatura de referéncia é a do local de

aplicacgéo.
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3. REFERENCIAS

e DNER-ME 024 - Pavimento — Determinacado das deflexdes pela viga Benkelman,;

e DNER-ME 035 - Agregados — Determinac&o da abraséo “Los Angeles”;

e DNER-ME 043 - Ensaio Marshall para misturas betuminosas;

e DNER-ME 053 - Misturas Betuminosas — Porcentagens de betume;

e DNER-ME 054 - Equivalente de areia;

e DNER-ME 055 - Impurezas organicas em areia;

e DNER-ME 077 - Controle do grau de compressao;

e DNER-ME 078 - Agregado Graudo — Adesividade a ligante betuminoso;

e DNER-ME 079 - Agregado — Adesividade a ligante betuminoso;

e DNER-ME 083 - Agregados — Andlise granulométrica;

e DNER-ME 089 - Agregados — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucbes de
sulfato de sodio ou de magnésio;

e DNER-ME 148 - Misturas betuminosas — Determinacdo dos pontos de fulgor e combustao
(vaso aberto de Cleveland);

e DNER-ME 401 - Agregados- Determinacdo de indice de degradacdo de rochas apos
compactacao Marshall com ligante — IDML e sem ligante — IDM;

e DNIT 418 - EM — Pavimentacdo — Solo-cal — Cal Virgem e Cal Hidratada — Especificacao
de Material,

e DNIT 158 — ME - Mistura asféltica — Determinacdo da porcentagem de betume em mistura
asfaltica utilizando o extrator Soxhlet - Método de ensaio;

e DNIT 412 — ME - Pavimentacdao - Misturas asfélticas - Analise granulométrica de agregados
graudos e miudos e misturas de agregados por peneiramento - Método de ensaio;

e DNIT 424 - ME - Pavimentacgdo — Agregado — Determinacéo do indice de forma com crivos;
e DNIT 425 - ME - Pavimentacdo — Agregado — Determinacdo do indice de forma com
paquimetro;

e ME-ECS.000.000-PAV/01 - Mistura Betuminosa - Determinacao da densidade aparente;

e ABNT NBR 15087 - Pavimentagdo asfaltica - Misturas asfalticas - Determinacdo da
resisténcia a tracdo por compressao diametral;

e ABNT NBR 6576 - Material asfaltico - Determinac&o da penetracao;

e ABNT NBR 15617 - Misturas asfalticas — Determinacdo do dano por umidade induzida;

e ABNT NBR 6560 - Materiais asfalticos - determinacéo do ponto de amolecimento;

e ABNT NBR 6576 — Materiais asfalticos — determinacgéo da penetracao;
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e ABNT NBR 11341 — Derivados de petroleo — Determinacdo dos pontos de fulgor e de
combustdo em vaso aberto de Cleveland;

e ABNT NBR 14950 - Materiais Betuminosos - Determinacao da viscosidade Saybolt Furol;
e ABNT NBR-15184 - Materiais asfalticos — Determinacédo da viscosidade em temperaturas
elevadas usando um viscosimetro rotacional. Brookfield Thermosel,

e ABNT NBR 15235 — Materiais asfalticos — determinacéo do efeito do calor e do ar em uma
pelicula delgada rotacional;

e ABNT NBR 15617 — Misturas asfalticas — determinacdo do dano por umidade induzida;

e ABNT NBR 15619 — Misturas asfalticas — Determinacdo da massa especifica maxima
medida em amostras ndo compactadas;

e ABNT NBR 16448 — Cal virgem e fluorita para aciaria — Determinagéo da granulometria;

e ABNT NBR 9289 — Cal hidratada para argamassas — Determinacé&o da finura;

e ANP — Resolucé@o N° 19 de 11/07/2005. Anexol Regulamento Técnico N° 3/2005;

e AASHTO T 170-93. Recuperacao do asfalto de solugéo pelo Método de ABSON;

e AASHTO Designation R 9 — 57 Acceptance Sampling Plans for Highway Construction;

e ET-ECS.000.000-PAV/18 - Pavimentacdo — Especificacdo técnica para determinacdo da
irregularidade longitudinal na superficie de uma camada do pavimento pelo MERLIN.;

e ASTM E 303 - Standard Test Method for Measuring Surface Frictional Properties Using the
British Pendulum Tester;

e ASTM E 965 - Standard Text Method for Measuring Pavement Macrotexture Depht Using a
Volumetric Technique;

e ASTM E 1960 - Standard Practice for Calculating International Friction Index of a Pavement
Surface;

e ASTM D6307 - Standard Test Method for Asphalt Content of Asphalt Mixture by Ignition
Method;

e AFNOR - Determination de la macrotexture — partie 7- determination de hauteur au sable;

4. MATERIAIS

Os materiais componentes do concreto asfaltico sdo agregado graudo, agregado miado,
material de enchimento (filer) e ligante asfaltico os quais devem satisfazer as especificacbes

apresentadas a seguir:

ET-ECS.000.000-PAV/06 Rev.10
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4.1. Ligante asfaltico

Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deverd apresentar certificado de

analise além de trazer indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu

conteudo e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de servico.

Podem ser empregados os seguintes ligantes asfalticos:

e Cimento asfaltico de petroleo: CAP-30/45 e CAP-50/70, que devem possuir as seguintes

caracteristicas:

EXIGENCIA )
CARACTERISTICA CAP 30/45 CAP 50/70 Metodo
ABNT NBR
Minima | Maxima | Minima | Maxima
Penetracdo (100g, 5s, 25°C) 0,1mm 30 45 50 70 6576
Ponto de amolecimento, °C 52 - 46 - 6560
Viscosidade Saybolt Furol (s): 14950
al35°C| 192 - 141 -
a 150°C 90 - 50 -
al77°C 40 150 30 150
ou
Viscosidade Brookfield (cP): 15184
a 135°C, spindle 21, 20 rpm| 374 - 274 -
a 150°C, spindle 21, 50 rpm 203 - 112 -
a 177°C, spindle 21, 100 rpm 76 285 57 285
indice de susceptibilidade térmica -1,5a0,7 -1,5a0,7 -
Ponto de fulgor, °C 235 - 235 - 11341
Solubilidade em tricloroetileno, % massa 99,5 - 99,5 - 14855
Ductilidade a 25° C, cm 60 - 60 - 6293
Efeito do calor e do ar ou RTFOT a 163 C,
85 min.:
- Variacdo de massa, % - 0,5 - 0,5 -
- Ductilidade a 25° C, cm 10 - 20 - 6293
- Variagdo do ponto de amolecimento, °C - 8 - 8 6560
-Percentagem da penetracéo original, (%) 60 - 55 - 6576

Obs.: No caso de ligantes asfalticos modificados, seguir as especificacdes correspondentes
ao tipo de ligante: ET-ECS.000.000-PAV/07, ET-ECS.000.000-PAV/17 ou ET-ECS.000.000-
PAV/19.

ET-ECS.000.000-PAV/06 Rev.10
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4.2. Agregados

4.2.1. Agregado Graudo

Os agregados para a execuc¢do do concreto asfaltico serdo obtidos através de britagem de
rocha sas encontradas na regido. O agregado graudo deve se constituir de fragmentos saos,
duraveis, livres de torrbes de argila, e substancias nocivas e apresentar as caracteristicas

seguintes:

a) Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50% (método DNER-ME 035), entretanto poder&o
ser admitidos valores de desgaste maiores no caso de desempenho satisfatério em utilizacéo
anterior. Caso o agregado graudo a ser usado apresente um indice de desgaste Los Angeles
superior a 50%, podera ser usado o método DNER-ME 401 determinacdo do indice de
degradacdo de rochas ap6s compactacdo Marshall, com ligante, IDmi <5% e sem ligante, IDm
< 8%;

b) indice de forma superior a 0,5 (método DNIT 424-ME e DNIT 425-ME) e particulas
lamelares inferiores a 25% (método DAER/RS EL 108);

c) Durabilidade, perda inferior a 12% (método DNER-ME 089);

d) Granulometria determinada pelo método DNER-ME 083;

e) Adesividade satisfatoria ao material asfaltico que sera empregado na obra, utilizando-se
melhoradores de adesividade se necessario;

f) Preferencialmente absorcdo inferior a 2%. Se a absorcdo for superior, recomenda-se
ensaios complementares (Flow Number, DUI), a serem aprovados pela Ecorodovias.

4.2.2. Agregado Miudo

O agregado miudo pode ser areia, p6-de-pedra ou ambos. Suas particulas individuais deverao
ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, estando livres de torrGes de argila e de

substancias nocivas. Devera apresentar:

a) Equivalente de areia igual ou superior a 55% (método DNER-ME 054);
b) Impurezas orgéanicas (método DNER-ME 055) inferior a 300 ppm.

4.2.3. Material de Enchimento (filer)

Deve atender a seguinte granulometria (DNER-ME 080):

ET-ECS.000.000-PAV/06 Rev.10
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Peneira % minima passando

N° 40 100

N° 80 95

N° 200 65

Quando da aplicacdo devera estar seco e isento de grumos.

4.3. Melhorador de Adesividade

A determinacdo da adesividade sera definida pelo método de ensaio para resisténcia de
misturas betuminosas compactadas a danos por umidade induzida (ABNT NBR 15617). Neste
caso, a razao da resisténcia a tracdo (CPs saturados / CPs secos) devera ser superior a 0,75,

como especificado pelo DNIT para misturas asfalticas.

No caso de ndo atendimento ao DUI, sera obrigatéria a utilizacdo de Cal Hidratada CH-1
(calcitica) ou cimento para a melhoria da adesividade da mistura (no minimo 1,5% em peso),

gue deverdo atender os parametros fisico-quimicos conforme quadro abaixo.

Cal Cal Referéncia
Parametros Fisico- Unidade Virgem Hidratada Normativa de
guimicos Ensaio
Quimica
Oxido total (Ca0 + MgO)t % 2900 | 2900 NBR 6473
Base néo volatil
Oxido de Célciq disponivel % >80.0 > 65.0 NBR 6473
(CaO disp)
Hidroxido de Calcio Ca(OH), % - 2 85,0 NBR 6473
Oxido de Magnésio (MgO) % <5,0 <5,0 NBR 6473
CO % <4,0 <40 NBR 6473
SOs % <20 <20 NBR 6473
Umidade % - <20 NBR 6473
Fisica (Granulometria)
Material passante em 0 S S NBR 16448 (CV)
peneira 0,075 mm % 250,0 2930 NBR 9289 (CH)

ET-ECS.000.000-PAV/06 Rev.10
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4.4.

4.4.1.

Dosagem da Mistura

Composicao Granulométrica dos Agregados

A composicdo granulométrica dos agregados do concreto asfaltico deve satisfazer os

requisitos dos quadros seguintes com as respectivas tolerancias no que diz respeito a

granulometria e aos percentuais do ligante asfaltico.

Outra faixa granulométrica que nao esteja no quadro abaixo indicado,

mediante a aprovacao da EcoRodovias.

podera ser utilizada

Peneiras de Malha Quadrada
% passando, em peso (Faixas)

. 25 mm EGL EGL IVb D
Tipo mm (1A) BONIT | 46-19mm | 125mm (1A) | (DER-SP)
2’ 50,8 - - - - - -
17" 38,1 100 100 100 100 - -
1” 25,4 90 - 100 95 -100 100 100 100 -
3/4” 19,1 - 80 -100 96 - 100 100 100 -
5/8” 16,0 - - 90 - 100 - - -
1/2” 12,7 56 - 80 - 80-95 90 - 100 80 - 100 100
3/8” 9,5 - 45 - 80 66 - 85 80-95 70 -90 90 - 100
N° 4 4.8 29 -59 28 - 60 42 - 64 40 - 60 50-70 50 - 80
N° 8 2,4 19-45 - - - 35-50 -
N° 10 2.,0 - 20-45 28 -48 25-40 - 30-60
N° 30 0,60 - - - - 18-29 -
N° 40 0,42 - 10- 32 8-21 10-20 - 15-35
N° 50 0,30 5-17 - - - 13-23 -
N° 80 0,18 - 8-20 4-14 5-15 - 10-25
N° 100 0,149 - - - - 8-16 -
N° 200 0,074 1-7 3-8 2-10 2-10 4-10 6-10
Ligante asféltico (%) 3,0-9,0 45-75 45-7,0 45-7,0 45-7,0 45-75
Camada de | Camada de | Camada de | Camada de
Camada de
Camada | rolamento e | rolamento e | rolamento e | rolamento e rolamento e
Tipo de Aplicacéo de ligacdo | Camada de | Camada de | Camada de | Camada de Camada de
(Binder) ligacéo ligacdo ligacédo ligacéo vedacao
(Binder) (Binder) (Binder) (Binder) &

Uma vez estabelecida, a curva granulométrica e fixado o teor de asfalto, de acordo com o

método indicado, ndo serdo admitidas na produg&o do concreto asféltico variacdes superiores

as seguintes:

ET-ECS.000.000-PAV/06 Rev.10
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PENEQITJAA%EESAAASLHAS % PASSANDO, EM PESO

38,1 mm (1 1/2") a 9,5 mm (3/8") + 7%

4,8 mm (N°4) a 0,42 mm (N°40) + 5%

0,30 mm (N°50) a 0,149 mm (N°100) + 3%

0,074 mm (N° 200) +2%

Teor de asfalto +0,3%

A faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer a
tolerancia indicada para cada peneira (conforme tabela acima), porém, respeitando os limites

da faixa granulométrica adotada.

A faixa usada deve ser aquela, cujo a espessura da camada compactada seja no minimo o

dobro do didmetro maximo do agregado.

Na escolha da curva granulométrica, para camada de rolamento, devera ser considerada a
seguranca do usuario, especificada no item Condi¢cdes de Seguranca, dosando-se misturas

asfélticas para a camada de rolamento com adequada resisténcia a derrapagem.

As porcentagens de betume se referem a mistura de agregados, considerada como 100%.

4.4.2. Dosagem Marshall das Misturas

Devera ser adotado o Ensaio Marshall (DNER-ME 043) para verificacdo das condi¢cfes de
vazios, estabilidade da mistura asféltica, e a minima porcentagem de vazios do agregado

mineral, segundo os valores dos quadros a seguir:

L N Camada de Camada de
Discriminagao Rolamento Ligacdo (Binder)
Porcentagem de vazios, % 3,0a5,0 4,0a6,0
Relac&o betume/vazios 65a78 65a78
Estabilidade minima, (Kgf) 500 500
75 golpes
Resisténcia a tracéo por
compressao diametral a 25°C, 0,65 0,65
minima (MPa)
Relac&o do material
passando na peneira N° 200 e 0,6-1,6 0,6-1,4
0 teor de betume

ET-ECS.000.000-PAV/06 Rev.10
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Porcentagem minima de vazios do agregado mineral:

Tamanho
rToér)r(liirr?gl Vazios 3% | Vazios 4% | Vazios 5%
11/2” - 37,5mm 10 11 12
17 - 25mm 11 12 13
%"- 19mm 12 13 14
2"~ 12,5mm 13 14 15
3/8”- 9,5mm 14 15 16
N°4 - 4,75mm 16 17 18
N°8 - 2,36mm 19 20 21
N°16 - 1,18mm 21,5 22,5 23,5

Obs: Caso os vazios da mistura projetada estejam no intervalo dos valores referenciados as

porcentagens da tabela deverdo ser interpoladas.

5. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos deverdo ser capazes de executar 0s servicos descritos nesta especificacao

dentro dos prazos fixados no cronograma contratual, e deverdo compreender, no minimo:

a) Deposito para ligante asfaltico;

Os depositos para o ligante asfaltico devem possuir dispositivos capazes de aquecer o ligante
nas temperaturas fixadas nesta Norma. Estes dispositivos também devem evitar qualquer
superaquecimento localizado. Deve ser instalado um sistema de recirculagao para o ligante
asféltico, de modo a garantir a circulacdo, desembaracada e continua, do depdsito ao
misturador, durante todo o periodo de operacdo. A capacidade dos depdésitos deve ser

suficiente para, no minimo, trés dias de servico.

b) Silos para agregados;

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do misturador e
ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente,
as fracbes apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos
adequados de descarga. Deve haver um silo adequado para o filer com capacidade de 30

toneladas, conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

ET-ECS.000.000-PAV/06 Rev.10
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c¢) Usina para misturas asfalticas;

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apos o secador,
dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termdémetro, com protecao
metalica e escala de 90° a 210 °C (preciséo = 1 °C), deve ser fixado no dosador de ligante ou
na linha de alimentagdo do asfalto, em local adequado, préximo a descarga do misturador. A
usina deve ser equipada além disto, com pirdbmetro elétrico, ou outros instrumentos
termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com dispositivos para registrar
a temperatura dos agregados, com precisao de + 5 °C. A usina deve possuir termémetros nos

silos quentes.

Pode, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor/secador/misturador, de duas zonas
(conveccéo e radiagao), provida de: coletor de pd, alimentador de “filler”, sistema de descarga
da mistura asfaltica, por intermédio de transportador de correia com comporta do tipo “clam-

shell” ou alternativamente, em silos de estocagem.

A usina deve possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dinamica e deve ser

assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de forca. Tais partes devem
estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e comandos ligados em tomadas
externas especiais para esta aplicacdo. A operagcdo de pesagem de agregados e do ligante
asfaltico deve ser semi-automatica com leitura instantdnea e acumuladora, por meio de
registros digitais em “display” de cristal liquido. Devem existir potencibmetros para
compensacao das massas especificas dos diferentes tipos de ligantes asfélticos e para

selecéo de velocidade dos alimentadores dos agregados frios.

d) Caminhdes basculantes para transporte da mistura;

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente,
devem ter cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
sabdo, o6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solucédo de cal, de modo a evitar a aderéncia da
mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asféltico (6leo

diesel, gasolina etc.) ndo é permitida.

e) Equipamento para espalhamento e acabamento;
O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de pavimentadoras

automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e
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abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem
fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes
de direcdo, além de marchas para a frente e para tras. As acabadoras devem ser equipadas
com alisadores e dispositivos para aquecimento, a temperatura requerida, para a colocacao

da mistura sem irregularidade.

f) Equipamento para compactacao;

O equipamento para a compactacéo deve ser constituido por rolo pneumaético e rolo metalico
liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos pneuméticos, autopropulsionados, devem ser
dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variacdo da pressao dos pneus de 2,5
kgf/cm2 a 8,4 kgf/cm2. O equipamento em operacdo deve ser suficiente para compactar a
mistura na densidade de projeto, enquanto esta se encontrar em condicbes de
trabalhabilidade.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da execugao do
servico de modo a garantir condicdes apropriadas de operacdo, sem 0 que, ndo sera

autorizada a sua utilizacao.

6. EXECUCAO

6.1. Condicdes Gerais

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execu¢ao da imprimacao e a do revestimento, ou
no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda ter sido a imprimacéo

recoberta com areia, po-de-pedra, etc., devera ser feita uma pintura de ligacéo.

Caso o substrato tenha sido executado com material tratado com cimento (Brita Graduada
tratada com cimento, fresado misturado com brita e tratado com cimento), devera ser
colocada, apés imprimacdo ou pintura de ligagdo, manta sintética (tipo Bidim RT-07)
estendida, fixada utilizando prego de ago 17x21, aspergida com emulséo (taxa de 0,40 a 0,60
I/m?2), leve disperséao de CAUQ (“salgamento”) e uma passada de rolo de pneus, ou a execugao

de tratamento superficial simples com brita maior que %4”.
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6.2. Producéo da Mistura Asféltica

A mistura asfaltica devera ser produzida em usinas com capacidade de producdo suficiente

para execucdo das camadas asfalticas no prazo previsto no cronograma fisico das obras.

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para cada
tipo de ligante, em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é
aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a
150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de

75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C.

6.3. Transporte da Mistura.

Todo veiculo transportador que, por deficiéncia de sua sustenta¢do ou qualquer outra causa,
provogue excessiva segregacao da mistura ou constantes atrasos nas viagens por defeitos
mecanicos deverd ser retirado do servico, até que sejam completamente sanados os defeitos

que apresente.

Todos os carregamentos de mistura deverdo ser cobertos com lona impermeavel, de modo a
reduzir a perda de calor e evitar a formacao de crosta na parte superior da carga transportada.
N&o sera tolerada reducdo de temperatura da mistura superior a 10°C no seu transporte entre

a usina e o local de aplicagéo.

6.4. Distribuicdo, Acabamento e Compactacao.

Sobre a base ou sobre revestimentos antigos (em obra de restauracdo), depois de feita a
imprimagéo cabivel, ou pintura de ligagcdo, ou manta sintética fixada, a mistura ser& distribuida
com a acabadora. Devera a acabadora operar independentemente do veiculo que estiver
descarregando. Enquanto durar a descarga, o veiculo transportador deverd ficar em contato

permanente com a acabadora, sem que sejam usados freios para manter tal contato.

A vibro-acabadora devera deslocar-se dentro do intervalo de velocidade indicado por seu
fabricante, que permita a distribuicdo da mistura de maneira continua e uniforme, reduzindo-

se ao minimo o0 humero e o tempo das paradas.

A junta longitudinal deve ser executada com esmero, devendo a borda da faixa ja espalhada
apresentar um plano perpendicular a superficie que recebera a camada vizinha. Essa borda

deve ser tratada com o material usado na pintura de ligacgao.
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A temperatura da mistura, no momento da distribuicdo, ndo devera ser inferior a 125°C.

Quando a capacidade da usina permitir, poder-se-a operar com 2 vibro-acabadoras,
guardando distancia conveniente, de modo a permitir a execu¢do da camada em toda a largura

da pista, evitando assim, a junta longitudinal.
O trabalho manual atras da vibro acabadora devera ser reduzido ao minimo.

Logo apds a distribuicdo da mistura asfaltica na pista, serd iniciada a sua compactacdo. A
temperatura mais recomendavel é aquela em que o CAP apresente viscosidade Saybolt-Furol
de 140 + 15 segundos.

A rolagem sera iniciada com o rolo de pneus com baixa pressdo a qual serd aumentada a
medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando pressdes mais
elevadas. O acabamento final da superficie sera feito com os rolos tipo tandem vibratorio. No
caso da execucao de capa asfaltica sobre pontes e viadutos, ndo se devera usar vibracdo na
compactacao. A compactacao nos trechos em tangente sera iniciada nas bordas e prosseguira
para o centro da pista, tomando-se o cuidado de fazer com que os rolos percorram trajetérias
paralelas a linha base (eix0). Essas trajetérias serdo distanciadas entre si de tal forma que,

em cada passada, seja recoberta metade da faixa coberta na passada imediatamente anterior.

Para evitar que os rolos retornem sempre da mesma secao transversal, as passadas
sucessivas de cada um deles terdo comprimentos diferentes. Nos trechos em curva, havendo
superelevacdo, a compactacdo progredira da borda mais baixa para a mais alta, com

percursos analogos aos descritos para os trechos em tangente.

As passadas serdo realizadas sucessivamente em marcha avante e em marcha a ré, nédo

sendo permitida a manobra dos rolos sobre a camada que estd compactada.

As rodas dos rolos deverdo ser molhadas com quantidade de dgua apenas suficiente para

evitar a sua adesao ao ligante utilizado na mistura.

A compactacgdo deve prosseguir, sem interrupcao, até que se obtenha, na camada, o grau de

compactacao fixado no projeto.

N&o sera permitida a correcéo de defeitos, mediante aplicacdo de quantidades adicionais de
mistura a camada acabada. As correcdes, quando necessarias, serdo executadas mediante
remocdo da parte defeituosa, em toda a espessura da camada, em area retangular ou
guadrada, de lados paralelos e normais ao eixo da pista, abrangendo a totalidade do defeito,
e substituicdo por mistura fresca, a temperatura adequada de aplicagcdo, a qual sera

compactada até que adquira massa especifica aparente igual a do material adjacente com o
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qual devera ficar intimamente ligada, de forma que o servico acabado néo tenha aspecto de

remendo.

6.5. Protecdo das Camadas

Durante todo o tempo necessario a execuc¢do das camadas previstas no projeto e até o seu
recebimento, os materiais e 0s servigos concluidos ou em execuc¢éo deverdo ser protegidos
contra a acao destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam suja-

los ou danifica-los.

6.6. Abertura ao Transito

O trafego pode ser liberado quando a temperatura do pavimento for menor que 60°C.

7. MANEJO AMBIENTAL

Para execucao de revestimento asfaltico do tipo concreto asféltico usinado a quente séo
necessarios trabalhos envolvendo a utilizacdo de asfalto e agregados, além da instalacao de

usina misturadora.

Os cuidados a serem observados para fins de preservagdo do meio ambiente envolvem a
producéo e aplicacdo de agregados, o estoque e operagcao da usina.

7.1. Agregados

No decorrer do processo de obtencado de agregados de pedreiras devem ser considerados os

seguintes cuidados principais:

a) As britas e a areia somente serdo aceitas apds apresentacao da licengca ambiental de
operacdo da pedreira /areal, cuja copia da licenca devera ser arquivada junto ao Livro de
Ocorréncias da obra.

b) Evitar a localizacdo da pedreira e das instalacbes de britagem em area de preservagao
ambiental.

c) Planejar adequadamente a exploracdo da pedreira de modo minimizar os danos inevitaveis
durante a exploracdo e possibilitar a recuperagdo ambiental apos a retirada de todos os

materiais e equipamentos.
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d) Impedir queimadas como forma de desmatamento.

e) Construir, junto as instalagdes de britagem, bacias de sedimentacdo para retencao do po
de pedra eventualmente produzido em excesso ou por lavagem da brita, evitando carreamento
para cursos d’agua.

f) Exigir a documentacao atestando a regularidade das instalacbes pedreira/areal/usina,
assim como sua operagao, junto ao 6rgdo ambiental componente, caso estes materiais sejam

fornecidos por terceiros.

7.2. Ligantes asfalticos
As operacdes em usinas asfélticas a quente englobam:

a) Instalar os depdsitos em locais afastados de cursos d’agua.

b) Vedar o refugo de materiais usados a beira da estrada e em outros locais onde possam
causar prejuizos ambientais.

c) Recuperar a area afetada pelas operacdes de construcdo/execucao, mediante a remocgao
da usina e dos depdsitos e a limpeza de canteiro de obras.

d) Estocagem, dosagem, peneiramento e transporte de agregados frios.

e) Transporte, peneiramento, estocagem e pesagem de agregados quentes.

f) Transporte e estocagem de filer.

g) Transporte, estocagem e aguecimento de 6leo combustivel e cimento asféltico.

7.3. Quanto a Instalacao

a) Impedir a instalagdo de usinas de asfalto a quente a uma distancia inferior a 200m (duzentos
metros), medidos a partir da base da chaminé, de residéncias, hospitais, clinicas, centros de
reabilitacdo, escolas, asilos, orfanatos, creches, clubes esportivos, parques de diversdes e
outras constru¢gbes comunitarias.

b) Definir no projeto executivo, areas para as instalagdes industriais, de maneira tal, que se
consiga o0 minimo de agressédo ao meio ambiente.

c) Atribuir & Executante responsabilidade pela obtencdo da licenca de instalacdo/operacao,
assim como, manter a usina em condi¢cdes de funcionamento dentro do prescrito nestas

especificacoes.
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AGENTE POLUIDOR FONTES POLUIDORAS

A principal fonte é o secador rotativo.

Outras fontes: peneiramento, transferéncia e manuseio de
I. Emissdo de Particulas |agregados, balanca, pilhas de estocagem, trafego de
veiculos e vias de acesso.

Combustdo do oleo: 6xido de enxofre, 6xido de nitrogénio,
mondxido de carbono e hidrocarbonetos.

Misturador de asfalto: hidrocarbonetos.

Aquecimento de Cimento Asfaltico: hidrocarbonetos.
Tanques de estocagem de 6leo combustivel e de cimento
asfaltico: hidrocarbonetos.

As principais fontes séo as pilhas de estocagem ao ar livre,
carregamento dos silos frios, vias de trafego, area de
peneiramento, pesagem e mistura

Sdo quaisquer lancamentos ao ambiente, sem passar
primeiro por alguma chaminé ou duto projetados para corrigir
ou controlar o seu fluxo.

[l. Emissao de Gases

lll. Emissdes Fugitivas

OBS: Emissfes Fugitivas

7.4. Operacao

a) Instalar sistemas de controle de poluicdo do ar construidos por ciclone e filtro de mangas
ou equipamentos que atendam aos padrdes estabelecidos nas legislacdes vigentes.

b) Apresentar junto com o projeto para obtencdo de licenca, resultados de medicées em
chaminés, que comprovem a capacidade do equipamento de controle proposto para atender
aos padrdes estabelecidos.

c) Dotar os silos de estocagem de agregados frios de protecdes laterais e cobertura, para
evitar a dispersdo das emissoes fugitivas durante a operagéo de carregamento.

d) Enclausurar a correia transportadora de agregados frios.

e) Adotar procedimentos de forma que a alimentacdo do secador seja feita sem emissao
visivel para atmosfera.

f) Manter pressao negativa no secador rotativo, enquanto a usina estiver em operacao, para
gue sejam evitadas emissdes de particulas na entrada e saida do mesmao.

g) Dotar o misturador, os silos de agregados quentes e as peneiras classificatorias do sistema
de exaustdo de conexao ao sistema de controle de poluicdo do ar, para evitar emissoes de
vapores e particulas para a atmosfera.

h) Fechar os silos de estocagem de massa asfaltica.

i) Pavimentar e manter limpas as vias de acesso internas, de tal modo que as emissdes
provenientes do trafego de veiculos ndo ultrapassem 20% de opacidade.

J) Dotar os silos de estocagem de “filer” de sistema proprio de filtragem a seco.
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k) Adotar procedimentos operacionais que evitem a emissédo de particulas provenientes dos

sistemas de limpeza dos filtros de mangas e de reciclagem do po retido nas mangas.

[) Acionar os sistemas de controle de polui¢cdo do ar antes dos equipamentos do processo.
m)Manter em boas condi¢des de operacao todos os equipamentos de processo e de controle.
n) Dotar as chaminés de instala¢cdes adequadas para realizacdo de medicoes.

0) Substituir o 6leo combustivel por outra fonte de energia menos poluidora (gas ou

eletricidade) e estabelecimento de barreiras vegetais no local, sempre que possivel.

8. CONTROLE DE QUALIDADE

O controle de qualidade sera de responsabilidade do executante, estando sujeito a auditoria

por parte da EcoRodovias.

8.1. Controle de Qualidade dos Materiais

Todos os materiais deverdo ser examinados em laboratério, obedecendo as metodologias

indicadas nesta especificacao.

8.1.1. Ligante asfaltico
O controle de qualidade do ligante asféltico constar4d no minimo do seguinte:

a) Para todo carregamento que chegar a obra deve-se fazer:

— 1 ensaio de viscosidade cinemética em viscosimetro rotacional tipo Brookfield (ABNT NBR
15184) ou;

— 1 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (ABNT NBR 14950);

— 1 ensaio de ponto de fulgor (ABNT NBR 11341);

— 1 ensaio de penetracdo (ABNT NBR 6576);

— 1 ensaio de ponto amolecimento (ABNT NBR 6560)

— 1 ensaio de espuma;
b) Para cada 100 ton, fazer 1 ensaio de viscosidade “Brookfield ou Saybolt Furol” a diferentes

temperaturas (100, 120, 140, 160 e 170°C), para o estabelecimento da curva viscosidade x

temperatura;
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c) Para cada 100 ton, fazer 1 ensaio de envelhecimento do ligante no RTFOT para
determinacao de variacdo de massa, penetracdo, ponto de amolecimento e IST.

d) Para cada 100 ton, fazer o célculo do indice de susceptibilidade térmica (1 ensaio de
penetracdo (ABNT NBR 6576) e 1 ensaio de ponto de amolecimento (anel e bola) (método
ABNT NBR 6560);

e) 1 ensaio de adesividade do CAP ao agregado gratudo (métodos DNER-ME 078, DNER-ME
079), para cada 10.000 m3 de mistura produzida.

8.1.2. Massa Asfaltica

- Fazer 1 ensaio de Danos por Umidade Induzida no inicio dos servigos e repetir 1 vez a cada
3 meses, 0 que ocorrer primeiro, ou sempre que houver alteracao dos agregados (ABNT NBR
15617).

- Fazer 1 ensaio de teor umidade no inicio dos servigos e repetir semanalmente, secando a
amostra em estufa até constancia de peso. A amostra devera ser pesada imediatamente apds
coletada na usina com auxilio de balanca equipada com pilhas ou baterias, afim de se evitar

perda de umidade. A pesagem ap0s secagem devera ser realizada na mesma balanca.

- Fazer 1 ensaio de determinacdo do teor de CAP contido no agregado graudo no inicio dos

servicos e repetir semanalmente:
a) Mistura com diametro nominal =2 19,1mm:

Agregado passando na peneira #19,1mm e retido na peneira #12,7mm, o teor devera estar

acima de 2,5%.
b) Mistura com diametro nominal < 19,1mm:

Agregado passando na peneira #15,8mm e retido na peneira #9,5mm, o teor devera estar

acima de 2,5%.

8.1.3. Agregados
O controle de qualidade dos agregados constara no minimo do seguinte:

a) 1 ensaio de granulometria do agregado, por carreta (método DNER-ME 083).
b) 2 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo, por jornada de 8 horas de trabalho
(método DNER-ME 083);
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c) 01 ensaio de equivalente de areia do agregado miudo por jornada de 8 horas de trabalho
(método DNER-ME 054);

d) 01 ensaio de desgaste Los Angeles por semestre e/ou quando houver duvida ou variacdo
do material (método DNER-ME 035);

e) 01 ensaio de determinagdo do indice de degradacao de rochas com ligante IDmi e sem
ligante IDm por semestre e/ou quando houver davida ou variagdo do material (método DNER-
ME 401);

f) 01 ensaio de indice de forma por semestre e/ou quando houver davida ou variacdo do
material (método DNIT 424 - ME e DNIT 425 - ME);

g) 01 ensaio de Lamelaridade por semestre e/ou quando houver duvida ou variacdo do
material (método DAER/RS EL 108);

h) 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer) por jornada de 8 horas de
trabalho (método DNER-ME 083);

i) 01 ensaio de Ensaio de resisténcia a desintegracao (durabilidade) por semestre e/ou
guando houver davida ou variacdo do material (método DNER-ME 089);

j) 01 ensaio de Impurezas organicas por semestre e/ou quando houver davida ou variacdo do
material (método DNER-ME 055);

k) 01 ensaio de Umidade por semana;

[) 01 ensaio de Determinacao de densidade real agregado miudo por semestre e/ou quando
houver duvida ou variacdo do material (método DNER-ME 084);

m) 01 ensaio de Determinacéo da absorcéo e da densidade de agregado graudo por semestre

e/ou quando houver duvida ou variagdo do material (método DNER-ME 081).

8.2. Controle da usinagem e execucao do concreto asfaltico.

O controle da execucao sera exercido através de coleta de amostras, ensaios e determinacdes

feitas de maneira aleatoria.

8.2.1. Controle de execucgéo da Usina

8.2.1.1. Controle da Quantidade de Ligante e da Graduacao na Mistura
Devera ser efetuada extracéo de asfalto (método DNER-ME 053, ASTM D6307 ou DNIT 158
- ME) e ensaio de granulometria (método DNER-ME 083 ou DNIT 412 - ME), de amostras da
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mistura coletada antes da saida do primeiro carregamento na usina, que so6 serd liberado apés

resultados dos ensaios.

Apos liberacdo, devem ser efetuadas extracdes de asfalto e ensaios de granulometria com no
minimo mais 1 ensaio por jornada de 8 horas de trabalho. Este processo deve ser realizado a

cada mudanca de faixa.

A porcentagem de ligante podera variar, no maximo, + 0,3%, da taxa fixada na dosagem
Marshall e a curva granulométrica deve enquadrar-se dentro das tolerancias especificadas na

dosagem.

8.2.1.2. Controle das Caracteristicas da Mistura
Devem ser realizados ensaios Marshall (DNER-ME 043) em 3 (trés) corpos-de-prova por

jornada de 8 horas de trabalho.

Devem ser realizados 1 ensaio de Determinagdo da compressédo diametral (ABNT NBR

15087) através de 3 (trés) corpos-de-prova por jornada de 8 horas de trabalho.

8.2.1.3. Controle de Temperatura
Deverao ser efetuadas no minimo 8 medidas de temperatura durante a jornada de 8 horas de
trabalho, em cada um dos itens abaixo discriminados:

- Do ligante, na usina;
- Do agregado, no Silo quente;
- Da mistura, em cada caminhao, na usina, no momento, da saida do misturador;

As temperaturas devem apresentar valores de + 5° C das temperaturas especificadas.

8.2.2. Controle de execucéo em pista

8.2.2.1. Controle da Quantidade de Ligante e da Graduacao na Mistura

Devem ser efetuadas extracdes de asfalto (método DNER-ME 053, ASTM D6307 ou DNIT
158 - ME) e ensaios de granulometria (método DNER-ME 083 ou DNIT 412 - ME), de amostras
da mistura coletada na pista com pa de bico quadrado, imediatamente apds a passagem da
acabadora e antes de iniciar a compacta¢do, com no minimo 1 ensaio por jornada de 8 horas

de trabalho por usina.
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A porcentagem de ligante podera variar, no méaximo, * 0,3%, da taxa fixada na dosagem
Marshall e a curva granulométrica deve enquadrar-se dentro das tolerancias especificadas na

dosagem.

8.2.2.2. Controle de Temperatura

Deverao ser efetuadas no minimo 8 medidas de temperatura durante a jornada de 8 horas de

trabalho, em cada um dos itens abaixo discriminados:

- Da mistura, em cada caminh&o, na pista, antes da descarga da massa,;
- Da mistura, na pista, durante o espalhamento da massa, imediatamente antes de iniciada a
compressao.

As temperaturas devem apresentar valores de + 5° C das temperaturas especificadas.

8.2.2.3. Controle de Grau de Compactacgéo - GC

O controle do grau de compactacdo — GC da mistura asféltica devera ser feito medindo-se a
densidade aparente (método ME-ECS.000.000-PAV/01) de corpos-de-prova, extraidos da

mistura espalhada e comprimida na pista, por meio de sondas rotativas.

Devem ser realizadas determinacdes para cada 500 m de faixa executada, em locais
escolhidos aleatoriamente préximos ao eixo da Faixa, ou no minimo 1 ensaio por jornada de

trabalho de 8 horas.

Além desta amostragem, sera de responsabilidade da executante fornecer corpos de prova

adicionais, nas quantidades e locais determinados pela Concessionaria.

N&o serdo aceitos servicos com grau de compressao inferior a 97% ou superior a 101%, em

relacdo a massa especifica e aparente maxima do projeto.

Poderdo ser empregados outros métodos para determinacdo da densidade aparente na pista,

desde que aceita pelo corpo técnico da Ecorodovias.

O controle do grau compactacao nao podera ser feito medindo-se as densidades aparentes
dos corpos de provas extraidos da pista e comparando-se com as densidades aparentes de
corpos-de-prova moldados no local. Também néo ser& permitido o uso de anéis de aco para

obtencao de amostras, que, obrigatoriamente, seréo obtidos com sondas rotativas.
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8.3. Controle Geométrico

8.3.1. Espessura da Camada

Ser4 medida a espessura por ocasido da extracdo dos corpos-de-prova na pista, ou pelo
nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressao da mistura.

Admite-se a variacao de = 5% em relacao as espessuras do projeto.

8.3.2. Alinhamentos

A verificac@o do eixo e bordos deverd ser feita durante os trabalhos de locacéo e nivelamento
nas diversas secdes correspondentes as estacas da locacdo. Podera também ser feita a trena.

Os desvios verificados ndo deverao exceder £ 5 cm.

8.4. Demais Controles

8.4.1. Controle das Condi¢fes de Conforto

O acabamento longitudinal da superficie do revestimento (camada de rolamento) devera ser
verificado antes da abertura ao trafego através do aparelho MERLIN e para grandes extensées
por aparelho medidor de irregularidade tipo perfildmetro laser ou outro dispositivo equivalente
para esta finalidade. As medicbes deverdo ser feitas em todas as faixas de trafego, com

medidas a cada 200 m.

Na utilizacdo do Merlin o ensaio deverd ser realizado a partir de extensdo minima de 50 m,

devendo iniciar leituras 2 m antes e terminar 2 m depois do pano.

Os valores admitidos para a execucao deverdo apresentar-se inferiores a 25 contagens/km
(QD ou 1,92 m/km (IRI).

8.4.2. Controle das Condicdes de Seguranca

O revestimento acabado (camada de rolamento) devera apresentar VRD (Valor de Resisténcia
a Derrapagem), medido com auxilio do Péndulo Britanico (Norma ASTM E 303), ou outros
equipamentos similares, como Mu-Meter, Grip Tester ou Scrim contanto que devidamente

aprovado pela EcoRodovias.
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A avaliagdo da macrotextura da camada de rolamento devera ser executada pelo ensaio de
“mancha de areia” (ABNT NBR 16504).

Ambos os ensaios (VRD e Mancha de areia) deverao ser realizados no mesmo ponto a cada
1 km de faixa. Os ensaios deverdo serem realizados alternando-se entre os bordos (direito e

esquerdo) e o eixo.

Adicionalmente, a critério da Ecorodovias, podera ser solicitada a determinacdo do
“International Friction Index” - IFI (Norma ASTM E 1960-2001).

Os valores de VRD (Valor de resisténcia a Derrapagem), de Altura de areia (HS) e de

International Friction Index (IFI) devem atender aos seguintes limites:

a) Macrotextura: 0,6mm < HS (altura da manda de areia) < 1,2mm.

b) Microtextura: VRD (valor de resisténcia a derrapagem) de acordo com contrato de
Concesséo.

c) IFI = 0,22 para obras rodoviarias novas e IFl = 0,15 para pavimentos restaurados.

8.5. Critério de Aplicacao de Fator de Pagamento

- Se a contratada usinar e realizar a aplicacdo da mistura asfaltica, o critério sera aplicado

para os seguintes parametros de controle:
e Granulometria;

e Teor de Betume;

e Grau de Compactacao;

e Condicado de conforto (IRI);

e Condicéo de segurancga;

e Condicéo estrutural — no caso de pista nova.

- Se a contratada somente usinar a mistura asfaltica, o critério sera aplicado para os seguintes

parametros de controle:

e Granulometria;

e Teor de Betume.

- Se a contratada realizar somente a aplicacdo da mistura asféltica, o critério sera aplicado

para os seguintes parametros de controle:

e Grau de Compactacao;

e Condicéo de conforto;
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e Condicéo estrutural — no caso de pista nova.

O Fator de Pagamento incidird sobre 0s servicos necessarios e contratados para a execucao
da camada de concreto asfaltico que esta em processo de avaliacao para recebimento: item
‘usinagem” e item “aplicagéo” (se forem itens separados) ou simplesmente no item “Usinagem

e Aplicagao” (se for item unico), conforme Contrato.

Fica esclarecido que o fator de pagamento somente incidird sobre os dois itens expressamente
descritos como: "usinagem" ou "aplicacdo", ndo sendo aplicavel a outros itens de planilha de
servicos auxiliares e complementares. Nos casos onde os itens de planilha de servigos
auxiliares e complementares estiverem inclusos, em contrato, dentro de um destes servigos:

"usinagem" ou "aplicacao", devera incidir o fator de pagamento sobre o item completo.

Também sera de responsabilidade da contratada na aplicacdo da mistura asféltica, a extracao
de corpo de prova e a coleta de amostras da mistura em pista, conforme item 8.2.2.1 € 8.2.2.3.
As amostras deverao ser entregues ao contratante ou local por este indicado.

Os resultados do controle dos parametros citados devem ser analisados por grupo de ensaios
através da Andlise de Nivel de Qualidade, que determina a proporcéo do lote que esta fora

dos limites da especificagéo.

A analise do Nivel de Qualidade é um procedimento estatistico para estimar a variacdo que
estes elementos fora de especificacdo podem causar na média e no desvio padrdao da
amostra, permitindo definir um risco aceitavel para esta variacdo em cada um dos parametros

envolvidos.

Serdo aplicados fatores de pagamento (penalizacao) em funcao do nivel de risco encontrado
na amostra, variando de 0,90 a 1,00. O valor limite inferior (0,90) representa 0 maximo risco

permissivel e abaixo do qual todo o lote deve ser rejeitado.

Se os valores dos resultados dos ensaios estiverem dentro das faixas de aceitagdo, porém
dispersos, embora possa ser prevista a aplicacdo do Fator de Pagamento este sera

desconsiderado.

O procedimento de Andlise do Nivel de Qualidade deve seguir 0s seguintes passos, para cada

parametro analisado e de acordo com a planilha modelo no Anexo I:

a) Determinag&o da Média Aritmética dos resultados dos ensaios.

X = Zinzl Xi

n
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onde:
2= somatoria
Xi= valor individual do ensaio

n= nUmero total de amostras;

b) Célculo do Desvio — padrao

> (Xi-X)?
o= =
(n-1)
c) Calculo do indice de Qualidade Superior

_ LSE — X
(o

Qs

onde LSE é o limite superior da especificacao;

d) Calculo do indice de Qualidade Inferior

X —LIE
O

Qi

onde LIE é o limite inferior da especificacao;

e) Determinacéo do Ps (porcentagem da amostra que corresponde a um dado Qs) na tabela

1. Note que se o LSE néo é especificado Ps=100;

f) Determinacao do Pi (porcentagem da amostra que corresponde a um dado Qi) na Tabela
1. Note que se o LIE néo é especificado Pi=100;

g) Determinacéo da Nivel de Qualidade Requerido (NQR)
NQR= (Ps + Pi) — 100;

h) Usando o NQR, determinar o fator de pagamento pela Tabela 2.
Para efeito de pagamento utilizar-se-a4 o menor fator dentre os parametros analisados. Para o
caso da granulometria, o fator NQR a ser considerado sera o valor médio obtido da analise

das diversas peneiras.
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Tabela 1
DETERMINACAO DO NIVEL DE QUALIDADE PELO METODO DO DESVIO PADRAO
indice de Qualidade Superior Qs e indice de Qualidade Inferior Qi para n® de Amostras n
nl0 ([ n12 | n15 | n19 [ n26 | Nn38 | n61 | n 201
PSou PI n3 n4 nb5 no6 nv ns8 no a a a a a a a a
nll [ n14 | n18 | n25 [ n37 | n60 | n 200 n

100 1,16 | 1,50 | 1,79 | 2,04 | 2,23 | 2,39 | 2563 | 265 | 2,83 | 3,03 | 3,20 | 3,38 | 3,54 | 3,70 | 3,83
99 1,47 | 1,67 | 1,80 | 1,89 | 1,95 | 2,00 | 2,04 | 2,09 | 2,24 | 2,18 | 2,22 | 2,26 | 2,29 | 2,31
98 1,145 (141 ] 160 | 1,70 | 1,76 | 1,81 | 1,84 | 1,86 | 1,91 | 1,93 | 1,96 | 1,99 | 2,01 | 2,03 | 2,05
97 1,41 | 154 | 162 | 1,67 | 1,70 | 1,72 | 1,74 | 1,77 | 1,79 | 1,81 | 1,83 | 1,85 | 1,86 | 1,87
96 1,14 | 1,38 | 1,49 | 155 | 159 | 161 | 1,63 | 1,65 | 1,67 | 1,68 | 1,70 | 1,71 | 1,73 | 1,74 | 1,75
95 13 (144 ) 149 | 152 | 151 | 155 | 156 | 1,58 | 159 | 1,61 | 162 | 1,63 | 1,63 | 1,64
94 1,13 (132 | 1,39 | 1,43 | 1,46 | 1,47 | 1,48 | 1,49 | 150 | 1,51 | 1,52 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,55
93 129 | 1,35 | 1,38 | 1,40 | 1,41 | 142 | 1,43 | 1,41 | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 1,47 | 1,47
92 1,12 (126 |131 (133|135 | 136 | 136 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,40
91 1,11 (123|127 (129 (130|130 | 131131132 | 132 (133|133 | 133 | 1,34 | 1,34
90 1,10 | 1,20 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,28
89 1,09 | 1,17 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,23
88 1,07 | 1,14 | 1,15 | 1,26 | 1,16 | 1,16 | 1,26 | 1,17 | 1,27 | 1,27 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17
87 1,06 | 1,12 | 1,12 | 1,22 | 1,22 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 112 | 1,12 | 1,122 | 1,12 | 1,22 | 1,13 | 1,13
86 1,04 ( 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 [ 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08
85 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1,01 | 2,01 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,01
84 1,01 ( 1,02 | 1,01 | 1,01 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 [ 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99
83 1,00 [ 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 [ 0,96 | 0,96 [ 0,95 | 0,95 | 0,95
82 0,97 | 0,96 [ 095 | 0,94 | 0,93 [ 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92
81 0,96 | 0,93 [ 0,912 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88
80 0,94 ] 090 (088|087 | 086 |08 | 0,86 | 0,85 | 085 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84
79 091|087 (08 | 084 | 084 |08 )08 |08 {08)08L]|081]|081] 081|081 (0,81
78 089 | 084 (08 | 080|080 (079|079 (079|078 ) 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77
77 0,87 | 081 (0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74
76 0,84 | 0,78 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,712 | O,71 | 0,71 | 0,71
75 082 | 0,75 | 0,72 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67
74 0,79 | 0,72 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64
73 0,76 | 0,69 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61
72 0,74 | 0,66 | 0,63 | 062 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58
71 0,71 ]| 0,63 [ 0,60 | 059 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 [ 0,55 | 0,55
70 0,68 | 0,60 [ 0,57 | 0,56 | 055 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,52
69 0,65 | 0,57 [ 054 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,520 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 [ 0,50 | 0,50
68 0,62 | 054 [ 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47
67 0,59 | 0,51 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 045 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44
66 0,56 | 0,48 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 043 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41
65 0,52 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39
64 0,49 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36
63 0,46 | 0,39 ( 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33
62 0,44 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,32 [ 0,32 | 0,32 | 0,32 [ 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31
61 0,39 | 0,33 ({ 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28
60 0,36 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25
59 0,32 | 0,27 [ 025 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24
58 0,29 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,212 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20
57 0,25 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,29 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,28 | 0,28 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18
56 0,22 | 0,28 | 0,17 | 0,16 | 0,26 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15
55 0,18 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,13 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,13 | 0,23 | 0,23 | 0,13
54 0,14 | 0,22 | 0,212 | 0,11 | 0,21 | 0,11 | 0,10 | 0,20 | O,10 | O,20 | 0,20 | O,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10
53 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08
52 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 [ 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 [ 0,05 | 0,05
51 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02
50 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00

Obs.: Para valores de Qs ou Qi negativos, considerar Ps ou Pi igual a 100 menos o valor de

Ps ou Pi correspondente ao valor absoluto de Qs ou Qi.

Quando o valor obtido pelo céalculo do tratamento estatistico encontrar-se de forma

intermediaria entre o Ps e Pi, adotar o valor superior na tabela.
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Tabela 2
Nivel de Qualidade Requerido para n° de Amostras n

Fator d nl0 ([ n12 | n15 | n19 [ n26 | Nn38 | n61 | n 201
Paaa(:rr]eneto n3 n4 nb5 neé nv ns8 no a a a a A a a a
9 nll [ n14 | n18 | n25 [ n37 | n60 | n 200 n
1,000 71 77 80 82 84 85 85 86 87 88 89 90 91 93 94
0,996 68 74 78 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 93

0,992 66 72 75 7 79 80 81 82 83 85 86 87 88 90 92
0,988 64 70 73 75 7 78 79 80 81 83 84 85 87 88 90
0,984 62 68 71 74 75 77 78 78 80 81 81 84 85 87 89
0,980 60 66 69 72 73 75 76 7 78 80 81 83 84 86 88
0,976 59 64 68 70 72 73 74 75 7 78 80 81 83 85 87

0,972 57 63 66 68 70 72 73 74 75 77 78 80 81 83 86
0,968 56 61 65 67 69 70 71 72 74 75 7 78 80 82 84
0,964 55 60 63 65 67 69 70 71 72 74 75 7 79 81 83
0,960 53 58 62 64 66 67 68 69 71 73 74 76 78 80 82
0,956 52 57 60 63 64 66 67 68 70 71 73 75 76 79 81
0,952 51 55 59 61 63 64 66 67 68 70 72 73 75 77 80
0,948 50 54 57 60 62 63 64 65 67 69 70 72 74 76 79

0,944 48 53 56 58 60 62 63 64 66 67 69 71 73 75 78
0,940 a7 51 55 57 59 60 62 63 64 66 68 70 72 74 77
0,936 46 50 53 56 58 59 60 61 63 65 67 69 71 73 76
0,932 45 49 52 55 56 58 59 60 62 64 65 67 69 72 75
0,928 44 48 51 53 55 57 58 59 61 63 64 66 68 71 74
0,924 42 46 50 52 54 55 57 58 60 61 63 65 67 70 72
0,920 41 45 48 51 53 54 56 57 58 60 62 64 66 69 71
0,916 40 44 a7 50 52 53 54 55 57 59 61 63 65 67 70
0,912 38 43 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 64 66 69
0,908 37 41 45 47 49 51 52 53 55 57 59 61 63 65 68
0,904 36 40 43 46 48 50 51 52 54 56 57 60 62 64 67
0,900 34 39 42 45 47 48 50 51 53 55 56 58 61 63 66

Obs.: Quando o valor obtido pelo calculo do tratamento estatistico encontrar-se de forma

intermediaria no fator de pagamento, adotar o valor superior na tabela.

9. MEDICAO E PAGAMENTO

O servico sera medido pelo volume (metros cubicos) efetivamente aplicado, devendo o mesmo
contemplar todas as etapas do servico concluido. As espessuras da camada, para efeito de
medicédo, serdo as de projeto, confirmada a critério da EcoRodovias Concessdes e Servicos,

através da extracdo de corpos-de-prova da pista.

O pagamento serd feito pelo preco unitario contratual multiplicado pelo fator de pagamento
obtido conforme descrito no item 8.5, e este pagamento sera a remuneracao unica do servico,
incluindo o fornecimento, o transporte e a aplicacdo dos materiais, toda a méao-de-obra e
encargos sociais incidentes, os equipamentos, as ferramentas, as despesas indiretas, as

despesas fiscais e eventuais necessarios a sua execugao.
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Contrato (COLOCAR A NUMERAGAO)
Execucéo de (TIPO DE FAIXA - RODOVIA KM A ao B)

Anexo | — Modelo Planilha de Fator de Pagamento

APLICACAO DO CONTROLE ESTATISTICO PARA A DETERMINAGAO DO "FATOR DE PAGAMENTO"

Empreiteira (NOME DO FORNECEDOR)
Data do servico (PREENCHER COM DATA DE INICIO E FIM DO SERVICO)

PARAMETROS DE CONTROLE LOCALIZAGAO DAS AMOSTRAS
DESCRICAO GRANULOMETRICA (% que passa por peneira) [ TEOR DE GRAU DE CONFORTO SEGURANCA GRANULOMETRIA E GRAUDE _ e Vi
| | [ [ [ I | BETUME || COMPACTACAO (%)|| QI (cont./km) VRD [ HS (mm) TEoR COMBACTACAO
FAIXADE  [LSE | | I | I | I [ I[ I |l [ | (Massa) [ (Extraido) | I |
TRABALHO _|LIE | | | | | [ | [ | | Il [ | Km | Km | Km [ Km |
Data
DADOS DA
EMPREITEIRA
DADOS DA
AUDITORIA
RESULTADOS o Amostras| 0 : 0 : 0 ; 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 . 0 : 0 . 0 : 0 ‘ 0 :
ESTATISTICOS Média (X)| #DIV/0I | #DIV/0l | #DIV/0l | #DIV/Ol | #DIV/IOl | #DIV/Ol | #DIV/0! | #DIV/ol | #DIV/Ol | #DIV/o! #DIVIO! #DIV/0! #DIVIO! | #DIV/O!
Desvio Padrao (s)| #DIV/0! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Qs
ai
INDICE DE Ps (Tabela 1)
QUALIDADE Pi (Tabela 1)
NGR -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 -100 -100 -100 -100 -100
NOR adotado 100 100 100 100 100 100
Individual Calculado
FATOR DE - e
PAGAMENTO
Final Adotado REPROVADO
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