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1. OBJETIVO

Esta Especificacao fixa as condigdes a serem adotadas para a execucao e controle de camadas

de sub-base ou base de Brita Graduada Simples (BGS) de pavimentos.

2. DEFINICAO
Brita Graduada Simples é o produto resultante da mistura, em usina, de agregados obtidos por
britagem de rochas sés, estabilizados granulometricamente em proporcéo definida, empregado

como camada granular de pavimentacao.

A mistura deve possibilitar homogeneizac¢des granulométricas e de umidade do produto, através

de adequacao do tempo de passagem pelo misturador e da quantidade de agua.

As operacdes de descarga, transporte, distribuicdo e compactacdo devem ser conduzidas de
modo a manter a faixa granulométrica especificada, em qualquer ponto, apds a conclusao dos

trabalhos.

N&o permitir a execucao dos servi¢cos, objeto desta Especificacdo, em dias de chuva.

3. REFERENCIAS

Constituem complementos desta especificagdo os seguintes documentos:

e DNER-ME 024/94- Determinacfes das deflexdes pela viga Benkelman;

e DNER-ME 035/98- Agregados - Determinagao da abrasio “Los Angeles”;

e DNER-ME 052/94- Determinacdo da umidade com emprego do “Speedy”;

e DNER-ME 054/97- Equivalente de areia;

e DNER-ME 082/94- Determinacgéo do limite de plasticidade;

e DNER-ME 083/98- Agregados — Analise granulométrica;

e DNER-ME 088/94- Determinacéo da umidade pelo método expedido do alcool;

e DNER-ME 089/94- Agregados — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucdes de
sulfato de sodio ou de magnésio;

e DNER-ME 092/94- Determinacdo da massa especifica aparente do solo “in situ”, com o
emprego, do frasco de areia,

e DNER-ME 122/94- Determinagé&o do limite de liquidez;

e DNIT 164/2013-ME: Solos - Compactacao utilizando amostras néo trabalhadas;
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e DNIT 172/2016-ME: Solos - Determinacdo do Indice de Suporte Califérnia utilizando
amostras nao trabalhada;

e DNIT 424/2020-ME - Pavimentacdo — Agregado — Determinacdo do indice de forma com
Crivos

e DNIT 425/2020-ME - Pavimentacdo — Agregado — Determinagdo do indice de forma com
paquimetro

e AASHTO R9-97 - “Standard Recommended Practice for Acceptance Sampling Plans for
Highway Construction”;

e DNER-ISA 07 - Instrugdo de Servico Ambiental.

4. MATERIAIS
Os materiais para execucdo da camada de brita graduada serdo produtos provenientes de

britagem de rochas séas, devendo apresentar as seguintes caracteristicas:

a) Quando submetidos aos ensaios dos métodos DNER-ME 083/94, DNER-ME 122/94, DNER-
ME 082/94 e DNER-ME 054/94:

e A fracdo que passa na peneira n° 40 devera apresentar limite de liquidez inferior ou igual a
25 % e indice de plasticidade inferior ou igual a 6 %;
e O equivalente de areia devera ser maior que 35 %;

e Deverdo possuir composi¢éo granulométrica satisfazendo uma das faixas do quadro abaixo:

Peneira de Malha Quadrada % em massa, passando Tolerancia
ASTM mm A B C D
2’ 50,0 100 100 - - +7
1% 37,5 90 — 100 - - - +7
1" 25,0 - 82 - 90 100 100 +7
8 19,0 50 — 68 - - - +7
3/8” 9,5 30-46 | 60-75 | 50-85 | 60-100 +7
Ne 4 4,8 20-34 | 45-60 | 35-65 | 50-85 +5
N° 10 2,0 - 32-45 | 25-50 | 40-70 +5
N° 40 0,42 4-12 22-30 | 15-30 | 25-45 +5
N° 200 0,075 1-4 10 - 15 5-15 5-20 +2
Espessura da Camada 10-17 | 10-17 | 10-13 | 10-13
acabadaem cm
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e No caso de utilizacdo de brita graduada simples como base drenante dos acostamentos

devera ser utilizada a seguinte faixa granulométrica:

Peneira de Malha .
AS.?;adrada:nm A’peargsgr?jza’ Tolerancia
1% 37,5 100 7
17 25,0 90 - 100 7
3, 19,0 75-99 +7
3/8” 9,5 45 - 64 7
N° 4 4.8 30-45 5
Ne 10 2,0 18- 33 +5
N° 40 0,42 7-17 +5
N° 80 0,18 1-11 +3
N° 200 0,075 0-8 2

b) Quando submetido aos ensaios DNIT 164/2013-ME e DNIT 172/2016-ME:

e O indice de Suporte Califérnia, devera ser superior a 100% e a expansdo maxima sera de
0,5%, com energia de compactacdo do Método C — Proctor Modificado ou relativa a maxima

densificacdo do material, em laboratorio;

e O agregado retido na peneira n° 10 devera ser constituido de particulas duras e resistentes,
isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, estes isentos de matéria vegetal ou

outra substancia prejudicial, devendo apresentar:

— Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50% (DNER-ME 035/98). Entretanto, poderado ser
admitidos valores de desgaste maiores no caso de desempenho satisfatério em utilizacao

anterior;

— Durabilidade, determinada em cinco ciclos, pelo método DNER-ME 089/94, com perdas

menores que: 20% em sulfato de sédio; ou 30% em sulfato de magnésio;

— Quanto ao tamanho e a forma das particulas: indice de forma do agregado maior ou igual a
0,5;

— Quanto as impurezas: a brita graduada devera ser isenta de impurezas tais como torrdes de

solo e materiais organicos.
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5. EQUIPAMENTO

O equipamento devera ser capaz de executar os servicos especificados dentro dos prazos
fixados no cronograma contratual, e devera compreender, no minimo:

e Central de Mistura (usina de solos), composta de misturador, silos, depdsito de &gua e
dispositivos de controle, capaz de produzir, utilizando até trés graduacdes de agregado,
guantidade suficiente de brita graduada, com a granulometria e teores de umidade

especificados;

e Distribuidor de agregados autopropulsionado, ou dotado de dispositivo de vibracdo e
adensamento, capaz de distribuir a mistura em espessura uniforme e sem produzir segregacao,
dotado de dispositivo de acabamento, quando especificado. Quando a pouca quantidade do
servigo inviabilizar esse tipo de equipamento, sera admitido o uso de motoniveladora cuidando-

se de evitar qualquer segregacao;
e Veiculos com cacamba basculante para transporte da brita graduada;
e Motoniveladora pesada com escarificador;

e Carro tanque distribuidores de 4gua de no minimo 10.000 litros, equipados com moto-bomba,

capazes de distribuir agua sob presséao regulavel e uniformemente;

e Rolos compactadores autopropulsionados tipo liso-vibratério (e com frequéncia regulavel,
com as seguintes caracteristicas: largura do rastro: maior que 1,40 m; peso estatico: maior que
33 kN) e pneumético de presséo regulavel, (com as seguintes caracteristicas: carga por roda:

maior que 25 kN; largura do rastro: maior que 2,00 m; presséo de contato: maior que 0,7 MPa).

6. EXECUCAO

6.1. Consideragdes gerais

A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de 0,10 a 0,17 m, no
maximo. Quando se desejar camadas de bases ou subbases de maior espessura, 0s servicos
devem ser executados em mais de uma camada. Espessuras no intervalo de 0,17 a 0,20 m
somente sdo aceitas, quando executadas em camada Unica, se a eficiéncia do equipamento de
compresséo for atestada, pela obtencdo de grau de compactacdo uniforme em toda a

espessura da camada.
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6.2. Locacéao e Nivelamento

Os servigos de locacdo e nivelamento serdo executados pelo Empreiteiro e verificados pela
Concessionaria. Nas posi¢cdes correspondentes as estacas de locacéo, dos dois lados da pista
e a distancia constante da linha base (eixo), serdo assentados e nivelados piquetes para

controle de cotas e de alinhamento.

6.3. Servicos Preliminares

As sub-bases e as bases de brita graduada simples serdo geralmente executadas sobre a
superficie liberada resultante dos servicos de Regularizacdo do Subleito, do Reforco do
Subleito, ou da Sub-base, conforme o projeto.

6.4. Preparacdo, Transporte e Distribuicao
A brita graduada simples ao sair da usina devera estar homogénea em teor de umidade e
granulometria. No inicio dos servicos, serd determinada a perda de umidade entre a saida da

usina e o inicio das operacfes de compactacao.

Dai em diante, o teor de umidade da mistura, ao sair da usina, devera ser igual a umidade

Otima, para fins de compactacdo, acrescida da porcentagem correspondente a perda por

evaporacao.

A umidade, por ocasido da compactacéo, deve estar situada na faixa estabelecida pelo projeto.
A densidade in situ deve ser no minimo 100% da densidade maxima do ensaio de compactacao
com a energia correspondente a densificacdo maxima que o material possa suportar (Grau de

compactacao igual ou superior a 100 %).

As extensdes em que as condicbes de compactacdo diferirem daquelas fixadas pela
especificacdo devem ser totalmente removidas e refeitas, de conformidade com a sistematica

preconizada nesta Especificacdo, sem 6nus para a Contratante.

As operacOes de transporte da mistura, da usina para a sub-base ou a base em construcao,

deverao ser feitas em caminhdes basculantes cobertos com lona.

A distribuicéo sera realizada com o equipamento especificado, assegurando a uniformidade de
composicdo da mistura, umidade, espessura e adensamento na camada solta. Sera permitida
a distribuicdo manual nas areas em que, em virtude da sua forma ou dimensdes, néo for

possivel ou conveniente a movimentagéo do distribuidor.
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A compactacdo serd sempre iniciada pelas bordas.

Nos trechos em tangente, a compactacdo prosseguira das duas bordas para o0 eixo, em
percursos equidistantes da linha base (eixo). Os percursos ou passadas de cada rolo
compactador serdo distanciados entre si de tal forma que, em cada percurso, seja coberto

metade do rastro deixado no percurso anterior.

Nos trechos em curva, havendo sobre-elevacao, a compactacédo progredira da borda mais baixa

para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os trechos em tangente.

As passadas sucessivas de um mesmo rolo compactador serdo executadas de modo a evitar
que o inicio do retorno ocorra sempre na mesma secdo transversal. Nao sera permitida a
manobra dos rolos compactadores sobre as sub-bases ou as bases que estdo sendo

compactadas.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da sub-base ou da base em construcéo, a compactacéo

serd executada transversalmente a linha base (eixo).

Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas partes em que 0 Seu uso
nao for desejavel (cabeceiras de obras de arte), a compactacdo sera executada com

compactadores vibratérios portateis ou com sapos mecanicos.

As operacdes de compactacado deverdo prosseguir, até que, em toda a espessura e em toda a
superficie da sub-base ou da base em construcao, o grau de compactacao iguale ou exceda o
grau de compactacao especificado. Nessa ocasido, serd iniciado o acabamento da superficie,

admitindo-se umedecimento e corte com motoniveladora.

Havendo locais necessitando de corre¢cdes geométricas ou estando a superficie visivelmente
segregada, a ultima camada devera ser refeita de acordo com a sisteméatica preconizada nesta
Especificagao.

N&o sera permitida a colocacdo do material da camada sobrejacente a brita graduada, quando

esta apresentar umidades superiores as toleradas para compactacao.

6.5. Protecao dos Servicos
Durante todo o tempo que durar a construcao, e até o recebimento da camada, os materiais e
0S servigos serdo protegidos contra a acao destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros

agentes que possam danifica-los.
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6.6. Abertura ao Transito

As sub-bases ou as bases de brita graduada simples ndo deverdo ser submetidas a agcao direta
das cargas e da abrasdo do transito. No entanto, a Concessionaria podera autoriza-lo, em
carater excepcional e em areas limitadas, quando os danos que possam ser provocados na
superficie acabada néo prejudiquem a qualidade da sub-base ou da base em questéo, ou da
camada de pavimento, que sobre ela sera construida.

7. MANEJO AMBIENTAL
Observar os seguintes cuidados visando a preservacdo do meio ambiente no decorrer das
operacdes destinadas a execucdo da camada de base estabilizada granulometricamente:

7.1. Na Exploracédo das Ocorréncias de Materiais

Adotar os seguintes cuidados na exploracao das ocorréncias de materiais:

a) Apresentar a licenca ambiental de operacdo da pedreira, para arquivamento da copia da

licenca junto ao Livro de Ocorréncias da obra;
b) Evitar a localizacao de pedreira e instalacdes de britagem em area de preservacdo ambiental,

c) Planejar adequadamente a exploracdo da pedreira, de modo a minimizar os danos
inevitaveis durante a exploracdo e possibilitar a recuperacdo ambiental, apds retirada de todos

0S materiais e equipamentos;
d) Impedir queimadas como forma de desmatamento;

e) Construir, junto as instalacdes de britagem, bacias de sedimentacao para retencdo do p6 de
pedra eventualmente produzido em excesso ou por lavagem da brita, evitando seu carreamento

para cursos d’agua;

f) Exigir documentacao atestando a regularidade das instalacdes, assim como, sua operacéo,

junto ao 6rgdo ambiental competente, caso a brita seja fornecida por terceiros.

7.2. Na Execucéo

Os cuidados para a preservagdo ambiental referem-se a disciplina do trafego e do

estacionamento dos equipamentos:

a) Proibir o trafego desordenado dos equipamentos fora do corpo estradal, para evitar danos

desnecessarios a vegetacao e interferéncias na drenagem natural;

ET-ECS.000.000-PAV/03 Rev.02
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b) As &reas destinadas ao estacionamento e aos servicos de manutencdo dos equipamentos
devem ser localizadas de forma que residuos de lubrificantes e/ou combustiveis, ndo sejam

levados até cursos d’agua.

8. CONTROLE DE QUALIDADE
O controle de qualidade ser& de responsabilidade do executante, estando sujeito a auditoria

por parte da Concessionaria.

8.1. Controle do Material

Deverdo ser adotados no minimo os seguintes procedimentos:
a) Ensaios de granulometria pelo método DNER-ME 083/98:

e Controle na pista: no minimo 2 ensaios por jornada diaria de 8 horas de horas de trabalho,
com intervalo minimo de 4 horas entre as amostragens, e sempre que ocorrerem indicios de

variacdo da granulometria da mistura;

b) Ensaios de compactacdo pelo método DNIT 164/2013-ME (Antiga DNER-ME 129/94 -
método C com 56 golpes ou com a energia determinada no estudo de maxima densificacdo)
com materiais coletados na pista em locais determinados aleatoriamente. Realizar sempre que

a curva granulométrica da mistura se encontrar fora da faixa de trabalho.

c) Ensaios de indice Suporte California - ISC e expansio pelo método DNIT 172/2016-ME, na
energia de compactacéo indicada no projeto, para o material coletado na pista, em locais
determinados aleatoriamente. Devera ser coletada uma amostra por camada para cada 10.000
m?;

d) 1 ensaio de desgaste Los Angeles no inicio da utilizacdo do agregado na obra e sempre que

houver variacdo da natureza do material (método DNER-ME 035/98);

e) 1 ensaio de indice de forma no inicio da utilizacdo do agregado na obra e sempre que houver
variacao da natureza do material (método DNIT 424/20 — ME; DNIT 425/20 - ME);

f) 1 ensaio de Durabilidade no inicio da utilizagdo do agregado na obra e sempre que houver

variacdo da natureza do material (método DNER-ME 089/94);

g) 1 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer), quando houver variacdo da
natureza do material (método DNER-ME 083/98).
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o o

€CORODOVIAS €CORODOVIAS

concessoes e servigos

FOLHA 10/12

8.2. Controle da Execucéao

Deverdo ser adotados no minimo os seguintes procedimentos:

a) Ensaio de umidade higroscépica do material, imediatamente antes da compactacédo por
camada, para cada 250 m2 de pista a ser compactado em locais escolhidos aleatoriamente,
método DNER-ME 052/94. As tolerancias admitidas para a umidade higroscépica em torno da
umidade 6tima séo as definidas em projeto;

b) Ensaio de massa especifica aparente seca in situ em locais escolhidos aleatoriamente, por
camada, para cada 250 m2 de pista, alternando BD, EX e BE, nos mesmos pontos em que
foram coletadas amostras para os ensaios de compactacéo, pelo método DNER-ME 092/94,

para o célculo do grau de compactacédo - GC.

Os graus de compactacdo serdo calculados pela relacdo entre as massas especificas
aparentes in situ obtidas no campo e aquelas determinadas em laboratério conforme item

8.1.b. O grau de compactacédo (GC) devera ser igual ou superior a 100%.

8.3. Controle Geométrico
ApoOs a execucdo da base, proceder-se-a a relocacédo e o nivelamento do eixo e dos bordos, a

cada 10 m, permitindo-se as seguintes tolerancias:
a) + 10 cm, quanto a largura da plataforma;
b) Até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando reducéo;

c) + 1,5 cm na espessura, em pontos isolados.

8.4. Critério de Aceitacdo e Rejeicao
Todos os ensaios de controle e determinagfes relativos a execucdo e ao produto, devem
cumprir as Condi¢gBes Gerais e Especificas desta especificacdo, e estar de acordo com os

seguintes critérios:
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a) Controle Estatistico
Parametro
o - - X
1 - Média aritmética da amostra [ X)) X= T
2 — Desvio-padrao da amaostra (5) 5= fw COnde:
N-1 X, = valor individual da amostra
Controle Unilateral N = n® de determinagdes efetuadas
L - K = coeficiente unilateral tabelado em fungio do numero
3 - controle pelo limite inferior ¥ =¥ -KS=LIE de amostras
Cu K; = coeficiente bilateral tabelado em fungio do numero
_ de determinagbes
4- controle pelo limite superior - ¥ 4 < , ,
pelo fimile supen X=X+KS=LSE LSE = limite superior especificado
Controle Bilateral LIE = limite inferior especificado
X=X-KSzLIE
5 - controle pelo limite inferior e e
superior =
uper X=X+K S <LSE
Quadro 1 — Controle estatistico
N K K4 N K K1 N K K4
4 0,95 1,34 10 0,77 1,12 25 0,67 1,00
5 0,89 1,27 12 0,75 1,09 30 0,66 0,99
6 0,85 1,22 14 0,73 1,07 40 0.64 0,97
T 0,82 1,19 16 0,71 1,05 50 0,63 0,96
8 0,80 1,16 18 0,70 1,04 100 0,60 0,92
9 0,78 1,14 20 0,69 1,03 @0 0,52 0,84

Quadro 2 — Valores K — Tolerancia Unilateral e K1 Tolerancia Bilateral

8.5. Controle Deflectométrico (Especial)

Em carater complementar, para garantia de qualidade na execucédo do servico, devera ser
procedida a determinacdo das deflexdes elésticas sobre a superficie acabada, segundo o
Método DNER-ME 024/94, com o auxilio de viga Benkelman ou FWD (Falling Weight

Deflectometer).
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Devera ser executada pelo menos uma medida da deflexdo maxima a cada 20 metros,

alternando-se, aleatoriamente, entre os bordos (direito e esquerdo) e o eixo da pista.

As deflexbes obtidas sobre esta camada deverdo atender as especificacdes do projeto de

pavimento.

9. MEDICAO E PAGAMENTO

O servico sera medido em volume (metros cubicos), executado conforme a secédo transversal
do projeto.

O pagamento sera feito pelo preco unitario contratual, e este pagamento consistira
remuneracdo Unica do servigo, incluindo o fornecimento, a mistura e homogeneizacdo, o
transporte e a aplicacdo dos materiais, ensaios especificados dos materiais e das camadas
executadas, toda a mao-de-obra e encargos sociais incidentes, 0s equipamentos, as
ferramentas, as despesas indiretas, as despesas fiscais e eventuais necessarios a sua

execucao.
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